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Ackrediterade metoder 2026 
 

BETONG 

 
Provningsmetod Fastställd 

 

Frostresistens 

 
SS 137244:2019 

 
2019-12-05 
 

 
Karbonatiseringsdjup 
 

 
SS-EN 14630:2006 

 
 2006-11-02 
 

 
Tryckhållfasthet 
 

 
SS-EN 12390-3:2019 

 
2019-07-05 

 
Spräckhållfasthet 
 

 
SS-EN 12390-6:2023 

 

2023-12-11 

 
Densitet 
 

 

SS-EN 12390-7:2019/AC:2020 

 
2020-11-09 

BALLAST 
 

 
 

 
 

 
Kornstorleksfördelning 
 

 
SS-EN 933-1:2012 

 
2012-01-16 

 
Korndensitet och vattenabsorption 
 

 
SS-EN 1097-6:2022, kapitel 8 och 9 

 

2022-03-01 

 
Alkalisilikareaktion 
 

 
RILEM AAR-2 TC 106-2:2016 

 
2016 

CEMENT OCH TILLSATSMATERIAL 
 

  

 
Hållfasthet 
 

 
SS-EN 196-1:2016 
 

 

2016-05-02 

 
Glödförlust - cement 
 

 

SS-EN 196-2:2025 kapitel 5.4.1, ej 

avsnitt 5.4.1.4 

 

2025-11-26 

 
Bindetid 
 

 

SS-EN 196-3:2016, ej avsnitt 7 

 

2016-11-29 

 

 

 

 


